附件一：采购清单及限价
	序号
	产品名称
	单位
	招标限价（元）

	11
	护士服上衣（冬）
	件
	135

	22
	护护士裤
	条
	120

	3
	医生服/白大褂（冬）
	件
	135

	44
	护护士服上衣（夏）
	件
	125

	5
	医生服/白大褂（夏）
	件
	125


附件二：技术参数及要求
	产品名称
	技术参数要求★

	护护士服上衣（冬）
	1.单位面积质量:250±10g;

2. 织物密度:径向650根±10根/10cm、纬向400根±10cm;

3. 纤维含量（%）:聚酯纤维92±1、棉7±1、导电纤维1%;

4.水洗尺寸变化率：±2%（经纬向）；

5. 断裂强力（N）≥1200（经纬向）;

6. 撕破强力(N):径向≥30；纬向≥25；

7. 起毛起球（级）：4级；

8. 电荷密度（μC/m2）：≤2s；

9. 抑菌率：≥90%（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌）；

10. 甲醛含量（mg/kg）：未检出（检出≤20）；

11. 耐水洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；

12. 耐氯化水色牢度（级）：变色≥4
13. 样品：要求提供护士服上衣（冬）一件作为样品，样品需充分体现用材、质量、工艺。

14.颜色：根据实际需要提供。

	护护士裤
	

	医生服/白大褂（冬）
	

	护护士服上衣（夏）
	1.单位面积质量:210±10g;

2. 织物密度:径向635根±10根/10cm、纬向390根±10cm;

3. 纤维含量（%）:聚酯纤维92±1、棉7±1、导电纤维1%;

4. 水洗尺寸变化率：±2%（经纬向）；

5. 断裂强力（N）≥900（经纬向）;

6. 撕破强力(N):径向≥20；纬向≥15；

7. 起毛起球（级）：4级；

8. 电荷密度（μC/m2）：≤2s；

9. 抑菌率：≥90%（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌）；

10. 甲醛含量（mg/kg）：未检出（检出≤20）；

11. 耐水洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；

12. 耐氯化水色牢度（级）：变色≥4
13. 样品：要求提供护士服上衣（夏）一件作为样品，样品需充分体现用材、质量、工艺。

颜色：根据实际需要提供。

	医生服/白大褂（夏）
	


注：“★”技术参数要求均为实质性要求，不允许负偏离。供应商必须完全响应并满足参数要求，并提供实质性要求响应表，格式自拟。

附件三、报价单

报价单（首轮）
	最终报价

（单价整体下浮）
	下浮率：    %


报价要求：
1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。 
2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
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